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Anhang 1zur BAM-GGR 024
Bewertung von unreaktiven bzw. teilreaktiven Zellen/Modulen/Batterien

Allgemeines

Fir eine erfolgreiche Brandpriifung nach Anhang 2 miissen alle Zellen thermisch durchgegangen sein (engl..

thermal runaway, TR). Aufgrund der sicherheitstechnischen Weiterentwicklung der Zellen/Module/Batterien
gibt es jedoch auch solche, bei denen ein vollstandiger TR nicht realisiert werden kann. Diese werden hier als

unreaktive bzw. teilreaktive Zellen/Module/Batterien bezeichnet.

Zellen, die mit unten aufgefiihrten Testverfahren nicht thermisch durchgehen kénnen, werden von der BAM
nicht als kritisch-defekt im Sinne der Sondervorschrift 376 und der Verpackungsanweisungen P 911 und LP 906
eingestuft. Somit findet dieser Teil der Sondervorschrift 376 und der Verpackungsanweisungen P 911 und LP
906 und entsprechend diese BAM-GGR keine Anwendung.

Zur Bestimmung des TR-Verhaltens dieser Zellen/Module/Batterien ist folgendermalen vorzugehen:

1) Test der einzelnen Zelle auf TR (siehe Abschnitt 2.)
2) Dieeinzelne Zelle zeigt einen TR, es miissen Propagationstests durchgefiihrt werden.

a) Propagationstest an Zellen (siehe Abschnitt 3.1.)
und/oder

b) Propagationstest im Modul (siehe Abschnitt 3.2)
und/oder

¢) Propagationstest in der Batterie (siehe Abschnitt 3.3)

Die Anwendung dieses Anhangs ist optional, ggf. kénnen Teile dieses Anhangs angewendet werden.

1. Definition des TR (thermisches Durchgehen)

Eine Zelle ist reaktiv, wenn ein TR stattfindet. Ein TR liegt dann vor, wenn ein Temperatursprung von 23 °Cin
weniger als 20 Sekunden stattfindet. Die Temperaturdifferenz von 23 °C stellt dabei die BezugsgroRe dar, wah-
rend die benotigte Zeit das Auswertekriterium ist. Der Temperatur-Zeit-Verlauf unterhalb 77 °C kann bei der
Auswertung vernachlassigt werden.

2. Test der einzelnen Zelle auf TR

Einen Nachweis, dass die Zelle bei Schadigung keinen TR zeigt, kann durch folgende Priifungen an einer einzel-
nen Zelle erbracht werden. Die Zelle darf dazu nicht in einem Modul/einer Batterie verbaut sein. Die Priifung
kann auferhalb einer Transportverpackung stattfinden. Jede Priifung muss dreimal (an drei verschiedenen Zel-
len) durchgeftihrt werden. Die Temperatur der Zelle bei der Priifung muss mindestens 10 °C betragen.
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1. Penetrationstest:
Die mechanische Schadigung beim Penetrationstest kann durch eine der folgenden zwei Methoden
realisiert werden:

Nagel >bmm Kegelstumpf mit einem Winkel von >40 mm/s >50 % elektrisch
60°Spitze abgeflacht mit einem leitend
Durchmesser von = 2,5 mm

Bohrer >B6mm HSS/HSSE-Spiralbohrer nach DIN 338, | >1mm/s >50 % elektrisch
340, 341, 345, 1897 oder 1870 leitend

Tritt durch die Penetration ein TR auf, dann ist die Zelle als reaktiv zu bewerten.
2. Uberladen

Das Uberladen muss mit einer CCCV'-Ladung erfolgen. Hierfiir ist eine Spannungsquelle mit min-
destens 10 V zu verwenden. Die Ladung erfolgt mit mindestens 1 C. Die Ladeschlussspannung be-
tragt 10 V. Tritt wahrend der Uberladung ein TR auf, dann ist die Zelle als reaktiv zu bewerten.

3. Thermische Schadigung

Die thermische Schddigung erfolgt mit einer Erwdrmung von 10 K/min. Die Zelle muss einer Tem-
peratur von 320 °C fiir 30 min standhalten. Tritt wahrend des Aufheizens oder innerhalb der 30 min
ein TR auf, dann ist die Zelle als reaktiv zu bewerten.

Es sind geeignete Messverfahren zu verwenden, um den TR bewerten zu kénnen (z.B. Temperaturaufzeich-
nung, Videoaufzeichnung).

3. Propagationstest zur Bestimmung der Transportbedingungen

3.1. Propagationstest an Zellen

Zur Feststellung, ob es eine Propagation von Zelle zu Zelle gibt, sind mindestens fiinf Zellen zu einem fes-
ten Paket zusammenzufassen.

Zwischen den Zellen darf sich keinerlei ddmmendes Material befinden. Die Zellen sollen zu einem moglichst
kompakten Paket zusammengefasst sein. Die Pole der Zellen sollen alle gleich ausgerichtet sein.

Eine duRere Zelle ist mit einer geeigneten Methode zu initiieren. Es ist sicherzustellen, dass die initiierte
Zelle in den TR geht. Dieser Test ist dreimal durchzufiihren (ggf. kann der Test 2 Mal an demselben Paket
durchgefiihrt werden).

Der Test kann auflerhalb einer Verpackung durchgefiihrt werden.

Thttps://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren
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Es sind geeignete Messverfahren zu verwenden, um den TR und die Propagation bewerten zu kénnen (z.B.
Temperaturaufzeichnung, Videoaufzeichnung).

Bewertung:

Findet keine Propagation statt, diirfen Zellen, Module und Batterien transportiert werden, wenn die ge-
wahlte Verpackung eine Brandpriifung nach Anhang 2 dieser BAM-GGR bestanden hat. Die Brandprifung
kann mit Zellen, Modulen oder Batterien eines beliebigen Levels nach Anhang 3 dieser BAM-GCGR stattge-
funden haben, mindestens aber mit der zu transportierenden Nennenergie.

Findet eine Propagation statt, kann ein weiterer Propagationsverssuch nach 3.2 und/oder 3.3 und/oder 3.4
durchgefiihrt werden. Diese Versuche sind notwendig, da auf Grundlage des Propagationsverhaltens die
Transportbedingungen bestimmt werden.

Alternativ kann eine Brandpriifung nach Anhang 2 durchgefiihrt werden.

3.2. Propagationstest an Modulen (mit Sicherheitseinrichtungen)

Zur Feststellung, ob es zu einer Propagation von Zelle zu Zelle innerhalb eines Moduls kommt, ist an min-
destens drei Modulen jeweils eine Zelle mit einer geeigneten Methode zu initiieren. Es ist sicherzustellen,
dass die initiierten Zellen in den TR gehen.

Der Test kann aulRerhalb einer Verpackung durchgefiihrt werden.

Es sind geeignete Messverfahren zu verwenden, um den TR und die Propagation bewerten zu kénnen (z.B.
Temperaturaufzeichnung, Videoaufzeichnung).

Bewertung:

a) Esfindet keine Propagation statt:
Es diirfen diese Module und Batterien, die aus diesen Modulen aufgebaut sind, transportiert wer-
den, wenn die gewahlte Verpackung eine Brandprtifung nach Anhang 2 der BAM-GGR bestanden
hat. Die Brandprifung kann mit Modulen oder Batterien eines beliebigen Levels nach Anhang 3 der
BAM-GGR stattgefunden haben, mindestens aber mit der zu transportierenden Nennenergie.

b) Es findet eine Teil-Propagation statt:
Es dirfen diese Module und Batterien, die aus diesen Modulen aufgebaut sind, transportiert wer-
den, wenn die gewdhlte Verpackung eine Brandpriifung nach Anhang 2 der BAM-GCR bestanden
hat. Die Brandpriifung muss mit Modulen oder Batterien mindestens desselben Levels nach An-
hang 3 der BAM-GGR stattgefunden haben, und mindestens mit der zu transportierenden Nenne-
nergie.

¢) Esfindet vollstandige Propagation statt:
Es diirfen diese Module und Batterien, die aus diesen Modulen aufgebaut sind, transportiert wer-
den, wenn eine Brandprifung nach Anhang 2 der BAM-GGR mit den zu transportierenden Batterien
durchgefihrt wurde.
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3.3. Propagationstest an Batterien (mit Sicherheitseinrichtungen), die aus Modulen aufge-
baut sind

Zur Feststellung, ob es zu einer Propagation von Zelle zu Zelle innerhalb der Batterie oder zwischen Modu-
len kommt, sind mehrere Stellen (an drei Modulen oder drei nicht zusammenhangenden Zellen der Batterie)
mit einer geeigneten Methode zu initiieren. Dabei gilt, dass flr Batterien < 50 kWh drei Stellen und fiir Bat-
terien > 50 kWh fiinf Stellen zu wahlen sind. Es ist sicherzustellen, dass die initiierten Zellen in den TR ge-
hen.

Der Test kann aufierhalb einer Verpackung durchgefiihrt werden.

Es sind geeignete Messverfahren zu verwenden, um den TR und die Propagation bewerten zu kénnen (z.B.
Temperaturaufzeichnung, Videoaufzeichnung).

Bewertung:

a) Esfindet keine Propagation zwischen Modulen statt (unabhangig davon, ob das initiierte Modul
vollstandig propagiert oder der Vorgang schon vorher zum Erliegen kommt):
Es dirfen diese Batterien transportiert werden, wenn die gewahlte Verpackung eine Brandprifung
nach Anhang 2 der BAM-GGR bestanden hat. Die Brandpriifung kann mit Modulen oder Batterien
eines beliebigen Levels nach Anhang 3 der BAM-GGR stattgefunden haben, mindestens aber mit
der zu transportierenden Nennenergie.

b) Esfindet eine Teil-Propagation statt (Propagation zwischen Modulen, jedoch nicht durch die ge-
samte Batterie):
Es dirfen diese Batterien transportiert werden, wenn die gewahlte Verpackung eine Brandprifung
nach Anhang 2 der BAM-GGR bestanden hat. Die Brandpriifung muss mit Modulen oder Batterien
mindestens desselben Levels nach Anhang 3 der BAM-GGR stattgefunden haben, und mindestens
mit der zu transportierenden Nennenergie.

¢) Esfindet eine vollstdndige Propagation statt:
Es dirfen diese Batterien transportiert werden, wenn eine Brandpriifung nach Anhang 2 der BAM-
GGR mit den zu transportierenden Batterien durchgefiihrt wurde.
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3.4. Propagationstest an Batterien (mit Sicherheitseinrichtungen), die in Cell-to-Pack
Weise gebaut sind

Zur Feststellung, ob es zu einer Propagation von Zelle zu Zelle innerhalb der Batterie kommt, sind mehrere
Stellen (an drei nicht zusammenhéangenden Zellen der Batterie) mit einer geeigneten Methode zu initiieren .
Dabei gilt, dass fiir Batterien < 50kWh drei Stellen und fiir Batterien > 50 kWh flinf Stellen zu wahlen sind.
Es ist sicherzustellen, dass die initiierten Zellen in den TR gehen.

Der Test kann aufierhalb einer Verpackung durchgefihrt werden.

Es sind geeignete Messverfahren zu verwenden, um den TR und die Propagation bewerten zu kénnen (z.B.
Temperaturaufzeichnung, Videoaufzeichnung).

Bewertung:

a) Esfindet keine Propagation statt:
Es dirfen diese Batterien transportiert werden, wenn die gewdhlte Verpackung eine Brandpriifung
nach Anhang 2 der BAM-GGR bestanden hat. Die Brandpriifung kann mit Modulen oder Batterien
eines beliebigen Levels nach Anhang 3 der BAM-GGR stattgefunden haben, mindestens aber mit
der zu transportierenden Nennenergie.

b) Esfindet eine Teil-Propagation statt (Propagation zwischen Zellen, die jedoch zum Erliegen
kommt, es propagiert nicht die gesamte Batterie durch):
Es diirfen Batterien transportiert werden, wenn die gewahlte Verpackung eine Brandpriifung nach
Anhang 2 der BAM-GGR bestanden hat. Die Brandpriifung muss mit Modulen oder Batterien des-
selben Levels nach Anhang 3 der BAM-GGR stattgefunden haben, und mindestens mit der zu
transportierenden Nennenergie.

¢) Esfindet vollstandige Propagation statt:
Es dirfen diese Batterien transportiert werden, wenn eine Brandpriifung nach Anhang 2 der BAM-
GGR mit den zu transportierenden Batterien durchgefiihrt wurde.

Revision 0 von 01.03.2024 Seite 5von7



BAM-GGR 0024 - Anhang 1

Bewertung von unreaktiven bzw. teilreaktiven Zellen/Modulen/Batterien ; BA M

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prafung

Entscheidungsbaum

[Durchf[jhrung von TR Tests an ) Durchfiih / \
einer Zelle: Hrenthnrins von Propagationstest an Modulen

* Penetrationstest Propagationstests

« Uberladungstest

\(* Thermische Schadigung ) oder
[ L : ) ja ] * ja Propagationstest an Batterien die
L Zelle zeigt einen TR ) [ Propagation fand statt ]_’ aus Modulen aufgebaut sind

nein nein

oder

L A

Die BAM GGRO24
findet keine Anwendung

Propagationstest an Cell-to-Pack

. Batterien
Zellen, Module und Batterien

dirfen transportiert werden,
wenn die gewdhlte Verpackung
einen Brandversuch nach

Fortsetzung nachste Seite

Anhang 2 mit der zu
transportierenden Nennenergie
auf einen beliebigen Level nach
Anhang 3 bestanden hat.
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Propagationstest an Modulen

Propagationstest an Batterien die aus
Modulen aufgebaut sind

BAM
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Propagationstest an Cell-to-Pack
Batterien

Testergebnis

Es findet keine Propagation
statt

Module und Batterien aus diesen Modu-
len diirfen, transportiert werden, wenn
die Verpackung einen Brandversuch nach
Anhang 2 mit mindestens der zu trans-
portierenden Nennenergie eines beliebi-
gen Levels nach Anhang 3 bestanden
hat.

Batterien dirfen transportiert werden,
wenn die Verpackung einen Brandver-
such nach Anhang 2 mit mindestens
der zu transportierenden Nennenergie
eines beliebigen Levels nach Anhang 3
bestanden hat.

Batterien diirfen transportiert wer-
den, wenn die Verpackung einen
Brandversuch nach Anhang 2 mit
mindestens der zu transportierenden
Nennenergie eines beliebigen Levels
nach Anhang 3 bestanden hat.

Es findet eine Teil-Propagation
statt

Module und Batterien aus diesen Modu-
len dirfen transportiert werden, wenn
die Verpackung einen Brandversuch nach
Anhang 2 mit mindestens der zu trans-
portierenden Nennenergie desselben
Levels nach Anhang 3 bestanden hat.

Batterien diirfen transportiert werden,
wenn die Verpackung einen Brandver-
such nach Anhang 2 mit mindestens
der zu transportierenden Nennenergie
desselben Levels nach Anhang 3 be-
standen hat.

Batterien diirfen transportiert wer-
den, wenn die Verpackung einen
Brandversuch nach Anhang 2 mit
mindestens der zu transportierenden
Nennenergie desselben Levels nach
Anhang 3 bestanden hat.

Es findet eine vollstandige Pro-
pagation statt

Module und Batterien aus diesen Modu-
len diirfen transportiert werden, wenn
die Verpackung einen Brandversuch nach
Anhang 2 mit den zu transportierenden
Modulen und Batterien bestanden hat.

Batterien diirfen transportiert werden,
wenn die Verpackung einen Brandver-
such nach Anhang 2 mit den zu trans-
portierenden Batterien bestanden hat.

Batterien diirfen transportiert wer-
den, wenn die Verpackung einen
Brandversuch nach Anhang 2 mit den
zu transportierenden Batterien be-
standen hat.
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