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Beanspruchungen
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• Wärmekammer (40°C)

• Freibewitterungen

• UV-Bestrahlungskammer

• Kanister zu ≈20% gefüllt 

mit HNO3 (55%)
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Beanspruchung UV HNO3 + UV HNO3 HNO3 (28%) + UV
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Ergebnisse 

Innendruckprüfungen
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HNO3 (40°C)
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Ausgewählte Masseverläufe 

Innendruckprüfungen
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Keine nachweisbare 

Schädigung

nach 42 d 

Wärmekammer
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Messung ATR-FTIR

Ausgewählte FTIR-Spektren
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amorphe PE-Bande

Carbonyl-Bande

-ONO2-Banden

Keine nachweisbare 

oxidative Schädigung

nach 42 d 

Wärmekammer
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… mehr Daten

6


